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测试报告(Test Report) 
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测试要求(TestRequested)： 
依据客户要求,参照(EU) 2019/1021测定送检样品中的短链氯化石蜡(SCCPs)

的含量。As specified by client, to determine the Short-chain Chlorinated 

Paraffins (SCCPs) content in the submitted samples reference to Regulation 

(EU) 2019/1021. 

 

测试结果(Test Result(s))： 
单位(Unit): %(w/w) 

测试项目 Test item(s) 

测试方法/仪器 

Test Method/ 

Equipment 

方法检出限

MDL 

结果 Result(s) 限值 

Limit 1 5 74 

短链氯化石蜡(SCCPs) 

Short-chain Chlorinated Paraffins 

(SCCPs) 

EPA3550C:2007& 

EPA8270D:2014 

GC-MS 

0.01 N.D. N.D. N.D. 0.15 

结论 Conclusion / / 
合格 

Pass 

合格 

Pass  

合格 

Pass 
/ 

 

备注(Remark):  1. MDL＝Method Detection Limit 方法检出限 

2. N.D.=Not Detected（less than method detection limit），未检出（小于方法检出限） 

3. 0.1%,w/w =1000mg/kg=1000ppm 

 

样品描述(Sample Description): 

1 白色塑料壳/ White plastic shell 

5 灰色塑料底盖/ Gray plastic bottom cover 

74 黑色热缩套管/ Black heat shrinkable casing 
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样品制备 

Cutting/Preparation 

称重 

Weigh Sample

用合适溶剂萃取样品 

Sample solvent extraction 

 

浓缩/ 稀释萃取溶液 

Concentration/ Dilution 

of Extracted solution 

 

过滤 

Filtration 

GC-MS 分析 

GC-MS 

数据处理 

DATA 

测试流程图 (Test Flow Chart)  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

样 品 附 图(The photo of the sample) 

 

 

此图片仅限于随 AGC 正本报告使用 

AGC authenticate the photo on original report only 

***报告结束*** 

*** End of Report*** 
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